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Méthode de vérification de résistance à l’eau pour le Virobar et le Stéribar
1. But

Mesurer la résistance au mouillage de la surface d’un tissu.

2. Matériel

· Eau distillée
· 1 petit plat

· Surface de travail propre et sèche

3. Méthode
· Inspecter d’abord l’item à tester et s’assurer qu’il n’y a pas de trou à l’endroit où on veut faire l’essai.

· Dans le cas des blouses opératoires, faire le test sur le panneau avant protecteur ou sur les manches.

· Relever un coin de tissu (Virobar ou Stéribar) de façon à créer une pente.

· Faire couler doucement de 3 à 5 gouttes d’eau distillée sur la pente.

· Observer si l’eau perle et glisse ou mouille le tissu

4. Résultats

· Si l’eau perle et glisse, garder l’article dans le système.

· Si l’eau mouille le tissu, retirer l’article du système.
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